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PRODUCTO CERTIFICADO
QUE CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-415-ONNCCE-1999

COMPOSICION QUIMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)
ESTANO (Sn)
PLOMO (Pb )
ZINC (Zn)

81 %
3 %
7 %
Q %

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| FIGURA 24-CT |
DESCRIPCION MEZCLADORA 4" PARA LAVABO
ACABADO CROMO
ESPESOR 12 MICRAS

| NARIZ TUBO DE LATON |
DISPOSITIVO DE SALIDA  DIFUSOR

| CUBIERTA LATON |
CUERPO BRONCE FUNDIDO

| CIERRE GRADUAL |
CARTUCHO COMPRESION

| ASIENTO FLIO |
MANERALES TAURO

| MATERIAL MANERALES ~ METALICO |
ALIMENTACION 1/2” NPS




